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Экспериментально исследовано влияние условий для рассеяния фермиевских квазичастиц анизотропными примесями на сверхтекучесть 3Не. В качестве примесей использовался анизотропный аэрогель (нафен), состоящий из параллельных нанонитей. Если нафен заполнен жидким 3Не, то на нитях образуется несколько парамагнитных атомных слоев твердого 3Не, что должно приводить к повышению степени диффузности рассеяния квазичастиц 3Не и к дополнительному магнитному каналу рассеяния. Добавление немагнитного 4Не, вытесняющего 3Не с поверхности, уменьшает парамагнитный слой, и, при достаточном количестве 4Не, полностью его убирает. Обнаружено, что в отличие от 3Не в изотропных аэрогелях, даже небольшое количество парамагнитного 3Не существенно меняет сверхтекучую фазовую диаграмму: температура перехода понижается, сам переход происходит в А фазу, либо в А фазу с полярным искажением, в то время как в отсутствие парамагнитного слоя – в полярную фазу. Анализ результатов показывает, что наблюдаемые явления не объясняются только изменением диффузности рассеяния, и выдвинуто предположение о важности магнитного канала. Полученные данные стимулировали теоретические исследования и важны для исследований не только сверхтекучести 3Не, но и сверхпроводимости с триплетным спариванием.
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Температура сверхтекучего перехода 3Не в нафене в чистом 3Не и при достаточном покрытии нитей гелием-4. Температурная шкала нормирована на температуры сверхтекучего перехода (Тс) в объемном 3Не при соответствующих давлениях (от 0.93 мК при Р=0 бар до 2.44 мК при Р=30 бар). 
